
Gellan Gum/Humic Acid Hydrogels as Potential System for Plant Growth

Ana V. Torres-Figueroa1 , Teresa del Castillo-Castro1, Andrés Ochoa-Meza2

1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

2Departamento de Agricultura y Ganadería, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

la cadena polimérica. Las propiedades de los hidrogeles han permitido que estos sistemas sean utilizados en diversas aplicaciones como por ejemplo 
aplicaciones biomédicas que incluyen, entre otras, los sistemas de administración controlada de fármacos.
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1 Soil sample 2 Extract 3 Homogenize 24 h
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pH 7.05
EC 239 μS/cm

Sorghum sp.

27±1 °C 
12 h of continuous light 30 samples
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0.5 g sample

Macerate with 5 ml 
acetone 80%Centrifuge

Sample Chl a (mg/L) Chl b (mg/L) Chl a+b 
(mg/L)

GG/HA0 4.98 1.86 6.84

GG/HA12 5.70 2.13 7.83

Control 3.05 1.54 4.59

Control GG/HA12 GG/HA0

Swelling: soil extract

Germination
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